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CONCLUSION

Rappel des classements

0<g<25 E M1
oS = M2
15<q<50 E M3
50<q = M4

A lissue des essais d'orientation de classement M, ce matériau présente un
comportement au feu de type : M1,

Trappes, le 28 juillet 2008

Le Directeur Adjoint du Centre Réalisation de I'essai
Emilie COLIN

Le Responsable de I'essai

Guillaume LE GOFF

L'attention est attirée sur le fait que les résultats obtenus avec I'échantillon
objet du présent rapport d'essai ne sont pas généralisables sans justification
de la représentativité des échantillons et des essais.



